
 ＊ 別表 「製品名等」の記載方法 
  
                                                 
１  製品名について  

「製品名」は、基材別（複数の基材を複合する場合には、複合したものを単位とします。）、接着剤別、化粧材別、塗料別となりま
す。（登録番号は製品名ごととなります。）  

 
２  基材名について  

「基材」は、基材名を記入して下さい。また、同一製品で複数の基材を複合する場合には、複数の基材名を記入して下さい。（たと
えば､ＭＤＦと合板を複合する場合には、「ＭＤＦ・合板」と記入して下さい。）  

 
３  接着剤名について  
（１）対象となる接着剤について  

日本接着剤工業会の自主表示登録を受けた接着剤に限ります。（主剤、硬化剤、架橋剤すべて）  
（２）  接着剤名について  

「接着剤」は、次の表によって接着剤の種類（「接着剤種」といいます。）により、その「略称」を記入して下さい。  
なお、接着剤種の区分が分からない場合には、接着剤購入店にお尋ねの上、記入して下さい。   

   略     称    接 着 剤 種   記号       主 成 分 内 容  

 酢ビ系エマルション   酢酸ビニル樹脂系エマルション形  
 (水性系接着剤 ) 

 Ｗ１     酢酸ビニル樹脂を主成分としたエマルション形のもの  

 ビニル共重合樹脂   ビニル共重合樹脂系エマルション形  
 (水性系接着剤 ) 

 Ｗ２     アクリル・酢酸ビニル共重合樹脂、エチレン・酢酸ビニ  
 ル共重合樹脂を主成分としたエマルション形のもの  

 アクリル樹脂   アクリル樹脂系エマルション形  
 (水性系接着剤 ) 

 Ｗ３    アクリル樹脂又はその共重合物を主成分としたエマルシ  
 ョン形のもの  

 ゴム系ラテックス   ゴム系ラテックス形  
 (水性系接着剤 ) 

 Ｗ４     天然ゴム又は合成ゴムを主成分としたエマルション形の  
 もの  

 水性ビニルウレタン   水性高分子‐イソシアネート系  
 (水性系接着剤 ) 

 Ｗ６     高分子の水溶液若しくは水性分散体又はそれらを組み合  
 せたものを主成分とする主剤と、イソシアネート系化合物  
 を主成分とする架橋剤からなるもの  

 α‐オレフィン   α‐オレフィン樹脂形  
 (水性系接着剤 ) 

 Ｗ７    α‐オレフィン樹脂を主成分としたもの  

 エポキシ系   エポキシ樹脂系  
 (反応形接着剤 ) 

 Ｒ１    エポキシ樹脂を主成分とした主剤と、ポリアミン類を主  
 成分とした硬化剤との二液反応形のもの  

 
 



 
 
    略     称    接 着 剤 種   記号       主 成 分 内 容  

 ウレタン系   ウレタン樹脂系  
 (反応形接着剤 ) 

 Ｒ２     ウレタン樹脂を主成分としたもの  

 変成シリコン樹脂   変成シリコン樹脂系  
 (反応形接着剤) 

 Ｒ５     変成シリコン樹脂を主成分としたもの  

 シリル化ウレタン   シリル化ウレタン樹脂系  
 (反応形接着剤 ) 

 Ｒ４    シリル化ウレタン樹脂を主成分としたもの  

 ホットメルト   ホットメルト形  
 (ホットメルト形接着剤 ) 

 Ｈ１     加熱可塑性樹脂を主成分としたもの  

 ビニル共重合樹脂溶  
 剤形  

 ビニル共重合樹脂系溶剤形  
 (溶剤形接着剤 ) 

 Ｓ３     アクリル・酢酸ビニル共重合樹脂、エチレン・酢酸ビニ  
 ル共重合樹脂を主成分としたエマルション形のもの  

 酢ビ系溶剤形   酢酸ビニル樹脂系溶剤形  
 (溶剤形接着剤 ) 

 Ｓ１     酢酸樹脂を主成分とした溶剤形のもの  

 ゴム系溶剤形   ゴム系溶剤形  
 (溶剤形接着剤 ) 

 Ｓ２     天然ゴム又は合成ゴムを主成分とした溶剤形のもの  

 
 
４  化粧材名について  
化粧材別に、次により記入して下さい。  
① 天然木ツキ板  
  ＪＡＳ規格では、「天然木化粧単板」ですが、「天然木ツキ板」と記入して下さい。  
② 人工ツキ板  
  人工ツキ板（人工杢、集成ツキ板（集成単板）を含む。）と記入して下さい。                        
  この場合、人工ツキ板の製造に使用した接着剤のＭＳＤＳ又は４ＶＯＣが含有されていないことを証する書面を添付して下さい。  
③ 化粧紙  
  化粧紙名を記入して下さい。  
④ 化粧印刷紙等  
  化粧印刷紙等の「名称」を記入して下さい。  



５  塗料名について  
   塗料の種類を「略称」で記入して下さい。   

   略 称      分        類    記  号  

  アルキド樹脂系    アルキド樹脂系塗料    ＡＲ  

 

  ビニル樹脂系    ビニル樹脂系塗料     Ｖ   

  エポキシ樹脂系    エポキシ樹脂系塗料    ＥＰ   

  ウレタン樹脂系    ウレタン樹脂系塗料     Ｕ   

  ポリエステル樹脂系    不飽和ポリエステル樹脂系塗料     Ｐ   

  合成樹脂エマルション    合成樹脂エマルションペイント    ＥＭ   

  水性樹脂系    水溶性樹脂系塗料     Ｗ   

  アクリル樹脂系    アクリル樹脂系塗料    ＡＣ   

  ラッカー系    ラッカー系塗料     Ｌ   

   その他     Ｏ   
  
 注：その他の塗料については、実態に即して適宜記入して下さい。  
 
６  表示方法について  
   登録製品に、「表示マーク」を表示する箇所を、次により記入して下さい。  
   ①   １枚又は１本ごとに表示する場合には、「各枚」と記入して下さい。  
   ②   梱包に表示する場合には、「梱包」と表示して下さい。  
   ③   １枚又は１本ごとに表示するほか、梱包にも表示する場合には、「各枚・梱包」と記入して下さい。  
 
７  製品の形状について  
   厚さ、幅及び長さを○○㎜～○○㎜と、寸法の最小と最大を範囲で記入して下さい。  
 


